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水乳型沥青防水涂料

范 围

    本标准规定了水乳型沥青防水涂料的分�3�









                                                                                                    JC厅 408- 2005

    从制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉。

将试件放入紫外线箱中，距试件表面50 mm左右的空间温度为(45士2)0C，恒温照射240h。取出试件在标

准试验条件
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